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INTRODUCCIÓN 
•Las embarcaciones de alta velocidad
construidas con laminados de GFRP sufren
daños estructurales debidos al fenómeno del
slamming durante la navegación.

•Se propone, una modificación en la fabricación
de los laminados para estas embarcaciones
rápidas.

•Reproducir en laboratorio los impactos cíclicos
de slamming comparando el material sin
modificar con el material modificado.
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MÉTODO EXPERIMENTAL 
CONFECCION DE LAS LÁMINAS VISCOELÁSTICAS
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CONFECCIÓN DE PANELES DE GFRP OoA MODIFICADOS Y SIN MODIFICAR

Proceso de curado bajo iguales condiciones

Panel modificado

Paneles sin modificar
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DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS DE LAMINADOS

Equipo reproductor de slamming
Máquina de impacto vertical por caída de peso
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PROCEDIMIENTO PARA OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS DE
EVOLUCIÓN DEL DAÑO DENTRO DEL PANEL LAMINADO

Ensayo con tintas penetrante fluorescente Cuantificación de resultados del 
gravitómetro
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
EVOLUCIÓN DEL DAÑO POR REPRODUCCIÓN DE SLAMMING DE LOS PANELES SIN MODIFICAR

2.1x104 ciclos de impacto con P=812 kN/mm2 Comportamiento de los paneles a los impactos
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COMPORTAMIENTO DEL LAMINADO AL IMPACTO

Sección de panel 
expuesta a la luz 

fluorescente

Fuerzas que delaminan cada 
capa del panel sin modificar

Fuerzas que delaminan cada 
capa del panel modificado
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CONCLUSIONES

Sección de panel expuesta a la luz 
fluorescente

Sección de panel expuesta a la luz 
fluorescente

COMPORTAMIENTO INTRA E INTER LAMINAR AL IMPACTO
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COMPARACIÓN DE PANELES SIN MODIFICAR Y MODIFICADOS
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ANEXO
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COMPARACIÓN DESTRUCTIVA DE PANELES 
SIN MODIFICAR

Y

MODIFICADOS CON CAPA VISCOELÁSTICA
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Panel sin modificar
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Panel modificado con capa viscoelástica
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MUCHAS 
GRACIAS POR 
LA ATENCIÓN




